HYDRO

Reference Samples for the Analysis of Al 99,95 Mg

Mass fractions in %

Sample 1110 111 1112 1113 1114
Si 0,0026 0,003 0,0033 0,0035 0,021
Fe 0,0018 0,0025 0,004 0,0016 0,002
Cu 0,0003 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002
Mn 0,0001 0,0001 0,0002 0,0001 0,0003
Mg 0,75 0,99 1,47 2,01 1,02
Cr - - - - <0,0005
Ni - - - - <0,0005
Zn 0,0015 0,002 0,002 0,0012 0,0046
Ti - - - - <0,0005
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