HYDRO

Reference Samples for the Analysis of Al Si17Mn

Mass fractions in %

Sample 3500 3501 3502
Si 1,7 14,1 14,8

Fe 0,38 0,19 0,13
Cu 0,0010 - 0,0010
Mn 1,72 1,45 1,05
Mg 0,011 0,0070 0,0020
Cr 0,0010 0,0010 0,0010
Zn 0,0050 0,0040 0,0030
Ti 0,046 0,097 0,23
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