HYDRO

Reference Samples for the Analysis of Al 99,9 Mg

Mass fractions in %

Sample 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306
Si 0,036 0,075 0,076 0,067 0,066 0,072 0,06
Fe 0,026 0,024 0,024 0,024 0,024 0,025 0,059
Cu 0,0018 0,0018 0,0016 0,0017 0,0018 0,0018 0,0018
Mn 0,0012 0,009 0,009 0,0095 0,0095 0,0095 0,0014
Mg 0,51 0,26 0,51 0,79 1,03 1,49 0,092
Cr - 0,0008 0,0007 - - - 0,0006
Zn 0,0065 0,014 0,014 0,017 0,017 0,018 0,024
Ti 0,0015 0,0013 0,0015 0,004 0,009 0,007 0,0022
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